CBM

KARTA PRODUKTU ——

UziOM PIONOWY STALOWY
POMIEDZIOWANY Z GWINTEM Cu 0,250 MM

Uziom ze stali ciggnionej z ochronng powlokg miedzi o grubosci min.
0,250 mm. Elektrolitycznie natozona powiloka miedzi tworzy molekularne
nierozerwalne potgczenie ze stalg i zabezpiecza jg przed korozjg ziemng na
kilkadziesiat lat.

Rdzenh stalowy w procesie ciggnienia uzyskuje wysokg wytrzymatos¢é na
rozcigganie okoto 600 N/mm?2, co umozliwia pogrgzanie uzioméw na duze
gtebokosci przy uzyciu mtotow udarowych (wg normy PN-EN IEC 62561-2
wymagane jest od 350 do 770 N/mm?). Oba konce uziomu majg
walcowane gwinty, dzieki ktérym uziomy mozna skreca¢ przy pomocy zig-
czek i tgczy¢ je w tak dtugi uziom, aby otrzymaé wymagang wartos¢ re-

T

zystancji uziemienia. Polgczenie uziomoéw z zastosowaniem zigczki
spetnia wymagania normy PN-EN IEC 62561-2 ,Elementy urzadzenia
piorunochronnego (LPSC) — Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce przewodow

i uziomoéw”. J
Nr kat. Gwint— | Uziom - |Gwint— |Uziom — Materiat

typ Srednica* | dlugos¢ | dtugosé*

cale mm mm stopa |m
C1000111 4 1,2
C1000112 5 1,5
C1000113 5/8 UNC | 14,2 24 6 1,8
C1000114 8 24 | stal -
C1000115 10 3 pomiedziowana —

o grubosci —

C1000121 4 1,2 . A
I powtoki Cu
C1000122 5 1,5 min. 0,250 mm
C1000123 3/4 UNC | 17,2 30 6 1,8
C1000124 8 2,4
C1000125 10 3

* tolerancja $rednicy uziomu wynosi -3%
** wykonujemy na zamdwienie uziomy o réznych dtugosciach do 3 m

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji produktu bez wczes$niejszego powiado-
mienia.
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